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Fig. 1. Bol « Jian » de la dynastie Jin (1115-1234) de type « goutte d’huile », 
New York, Metropolitan Museum. Met Museum CC License/Public Domain.
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porcelaine et a permis le développement d’une palette de 
couleur très étendue. D’après Nigel Wood3, aucune civilisa-
tion n’aurait fait un usage plus important et plus imaginatif 
des oxydes de fer que la Chine. À la fin du xiie siècle, les 
potiers chinois savaient obtenir à partir des oxydes de fer non 
seulement du rouge et du noir, mais également des glaçures 
brunes, jaunes, ambrées, vertes et bleues, voire à reflets argen-
tés comme certaines glaçures des fameux « Temmoku » ou 
« Jian » sur lesquelles nous reviendrons4. Cette riche palette 
de couleurs fut développée en jouant non seulement sur le 
degré d’oxydation du fer (Fe3+, Fe2+), mais également sur sa 
spéciation ou, plus simplement, son environnement chimique, 
qui tient un rôle essentiel dans la couleur. Ainsi l’hématite 
(Fe2O3) constituée d’ions ferriques (Fe3+) est rouge alors que 
la goethite (FeO(OH)), contenant également uniquement 
des ions ferriques, est jaune. C’est également le cas des phases 
vitreuses, ou verres, dont la couleur dépend du type d’ions et 
de sa concentration, mais également de la composition du 
verre qui va définir l’environnement du fer. 

Une glaçure étant constituée d’une matrice vitreuse 
contenant différents types de cristaux, le fer peut être présent 
dans certaines de ces phases cristallines (oxydes de fer ou 

Le fer est l’un des éléments les plus abondants de la croûte 
terrestre et dès l’apparition des premières céramiques, il fut 
utilisé dans la coloration des couvertes. À partir du 
Néolithique, différentes communautés de par le monde 
commencent à développer des techniques de cuisson permet-
tant d’en contrôler l’oxydo-réduction et de créer des décors 
noirs ou rouges. La maîtrise de l’oxydo-réduction lors de la 
cuisson de préparations argileuses riches en fer est, par 
exemple, à la base des productions attiques1 de la période 
classique et des sigillées2 de la période romaine. Dans cet 
article, nous allons nous intéresser aux réalisations chinoises 
et plus précisément à des glaçures obtenues à hautes tempé-
ratures présentant des recristallisations d’oxydes de fer 
inattendues.

Le fer dans les glaçures chinoises

En Chine aussi, le fer fut très tôt utilisé comme élément colo-
rant des couvertes. Dans ce cadre, cependant, l’utilisation de 
cuissons à haute température (> 1200 °C), caractéristiques de 
la production chinoise, a conduit à la création de la 

Abstract. Chinese potters were highly imaginative in their use  
of iron as a colouring for glazes. Playing not only on its level  
of oxidation (Fe3+, Fe2+), but also on its chemical speciation, they 
succeeded in producing a rich palette of colours. In this paper we 
shall present the latest archeometric research findings and show 
that the discovery of a rare form of ferric oxide (ε-Fe2O3) in these 
glazes opens up interesting perspectives in both the history of 
techniques and materials science.

Keywords. Chinese glazes, iron oxide, crystallisation, epsilon-
Fe2O3, scanning electron microscope, Raman spectroscopy.
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Résumé. Les potiers chinois ont été des plus imaginatifs dans 
l’utilisation du fer comme élément colorant de glaçures. Ils ont  
su en tirer une riche palette de couleurs en jouant non seulement 
sur son degré d’oxydation (Fe3+, Fe2+), mais également sur  
sa spéciation. Dans cet article, nous présenterons les apports  
des dernières études archéométriques et nous montrerons que  
la découverte d’une forme rare d’oxyde ferrique (ε-Fe2O3) dans  
 glaçures ouvre d’intéressantes perspectives non seulement en 
histoire des techniques, mais également en science des matériaux.

Mots-clés. Couverte chinoise, oxyde de fer, cristallisation, 
epsilon-Fe2O3, microscopie électronique à balayage, spectroscopie 
Raman.
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oxydes mixtes) et/ou en dilution dans la matrice. La quantité 
d’oxydes de fer soluble dans la matrice est limitée. Elle est 
comprise entre 7 et 10 % (en Fe2O3 équivalent massique) pour 
la majorité des glaçures chinoises. Au-delà de cette limite, 
l’excès d’oxyde de fer qui a pu être dissous à haute tempéra-
ture durant la phase de montée en température a tendance 
à recristalliser principalement en surface de glaçure lors du 
refroidissement. Dans le cas de trop fortes concentrations et/
ou si la température maximale n’a pas été suffisante pour 
permettre la dissolution complète des oxydes de fer durant la 
phase de chauffe, des cristaux contenant du fer peuvent égale-
ment se maintenir ou se former durant cette phase. Les arti-
sans chinois ont particulièrement su tirer parti et exploiter 
ces différentes possibilités d’environnement des ions ferreux 
(Fe2+) et ferriques (Fe3+). Ce qui leur a permis, par exemple, 
de créer les glaçures bleu-vert des céladons en diluant totale-
ment de faibles quantités d’oxyde de fer (≤ 3 % massique) 
dans la matrice vitreuse et en contrôlant l’environnement des 
ions ferreux (majoritaires) et ferriques par ajout de calcium 
et/ou de potassium. Des études récentes5 sembleraient toute-
fois indiquer que l’origine de la tonalité des céladons est plus 
complexe. Du fait des nombreux éléments chimiques présents 
dans la matrice vitreuse, cette dernière subirait une démix-
tion en deux phases vitreuses qui s’interpénètrent à l’échelle 
de la centaine de nanomètres et qui joueraient un rôle 
prépondérant dans la couleur en diffusant préférentiellement 
les plus courtes longueurs d’onde (bleu-vert). 

Les glaçures noires et brunes obtenues  
à hautes températures

Parmi les réalisations chinoises, les différents types de 
glaçures noires à brunes, obtenues à hautes températures, 
sont peut-être les plus complexes si l’on considère l’environ-
nement du fer qui peut être à la fois présent sous forme 
ionique dans la structure même du verre, d’oxydes non tota-
lement dissous et dans des recristallisations. C’est un domaine 
dans lequel les potiers chinois ont fait preuve d’une grande 
ingéniosité en développant des glaçures brillantes d’aspect 
très homogène (glaçures noires ou brunes par exemple) ou, 
au contraire, à hétérogénéité contrôlée afin de créer des 
motifs variés comme ceux des « Jian » (Jian ware en anglais) 
aux noms poétiques de « fourrure de lièvre » (parfois nommé 
« gorge de perdrix ») ou de « goutte d’huile » (oil spot en 
anglais). Le domaine est toutefois beaucoup trop vaste pour 
être exposé dans son intégralité ici et, dans cet article, nous 
allons nous restreindre aux phénomènes de recristallisation 
de surface dans les glaçures homogènes de type or-violet (ziji-
nyou ou purple-gold glaze, respectivement dans la littérature 
chinoise et anglaise) et dans celles à motif de type goutte 
d’huile (fig. 1 et 2).

En Chine, le terme zijinyou (purple-gold glaze) fait réfé-
rence à un type de glaçures sur porcelaine fabriquées à 
Jingdezhen sous les dynasties Ming (1368-1644 ap. J.-C.) et 
Qing (1636-1912 ap. J.-C.). Ces céramiques, encore appelées 

porcelaines à glaçure « sauce », de couleur brune, sont très 
populaires et encore très recherchées pour leur belle figura-
tion, leur charme unique et le grand savoir-faire artisanal 
nécessaire à leur élaboration. Les plus anciennes glaçures 
actuellement rattachées à ce type datent de la dynastie Han 
et plus précisément de la période des Han postérieurs (25-220 
ap. J.-C.)6. Leur développement prend de l’ampleur durant 
la période de fragmentation de l’empire Han, notamment 
dans le royaume Wei (220-265) et sous la dynastie Jin (265-
420). Cette évolution se poursuit jusqu’à la période des Cinq 
Dynasties (907-979) pour atteindre sa période de splendeur 
durant la dynastie des Song du Nord (960-1127), en particu-
lier avec les productions de porcelaine Ding7 à glaçure riche 
en fer de couleur brun-noir. Au début de la dynastie Ming, ce 
type de couverte revient à la mode et les ateliers de Jingdezhen 
se mettent à reproduire les modèles Ding et développent pour 
cela des glaçures riches en fer de couleur brun-rougeâtre. Ces 
productions, que les Chinois nommèrent à ce moment-là ziji-
nyou (purple-gold glaze), furent très populaires et en particulier 
durant les règnes des empereurs Kangxi (1662-1722) et 
Qianlong (1736-1795) de la dynastie Qing8. 

Sous la dynastie Song (960-1279), les grès à glaçure noire 
furent particulièrement prisés, notamment les bols utilisés 
pour la cérémonie du thé. Ces céramiques noires très appré-
ciées des Chinois l’étaient également des Japonais, notam-
ment des bols à thé fabriqués dans la région de Jianzhou 
(actuellement Jian-ning) de la province du Fujian, qu’ils appe-
laient et qu’ils nomment encore « Temmoku ». Des centres de 
production, principalement dans les provinces actuelles du 
Henan, du Jiangxi et du Fujian9, se mirent à innover en intro-
duisant dans ces couvertes différents types d’effets (mouchetés 
ou veinés) et de motifs (taches, médaillons, plantes). Ces effets 
et motifs étaient réalisés en provoquant intentionnellement 
des hétérogénéités de comportement lors de la cuisson. La 

Fig. 2. Bol à glaçure « or-violet » de la période Kangxi (1622-1722), 
New York, Metropolitan Museum.  
Met Museum CC License/Public Domain.
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base de ces couvertes est une glaçure 
feldspathique acide sursaturée en fer 
qui ne permet pas une dissolution 
totale et entraîne une importante 
recristallisation des oxydes de fer, 
notamment en surface, lors de la cuis-
son. En raison de la température élevée 
de la cuisson (> 1200 °C), les couleurs 
obtenues sont très foncées, voire noires, 
avec des ref lets irisés ou argentés. 
L’ajout de solution alcaline permet une 
meilleure dissolution des oxydes de fer 
et donne des couleurs plus claires, brun 
à jaune ocre. Les effets mouchetés ou 
veinés (« fourrure de lièvre ») peuvent 
être obtenus par une application légère, ici et là, de taches ou 
de fins traits de solution alcaline sur le vase préalablement 
recouvert de la préparation feldspathique de base. C’est une 
technique similaire qui était utilisée à Jizhou (province du 
Jiangxi), pour créer les bols à décor de feuille. Une vraie 
feuille était trempée dans une solution alcaline avant d’être 
appliquée sur le bol déjà recouvert de sa couverte feldspa-
thique acide. La feuille était enlevée ou brûlait lors de la cuis-
son et ne laissait que son empreinte en brun ocre sur fond plus 
foncé. La vitesse de descente en température et l’atmosphère 
durant la phase de refroidissement sont aussi des paramètres 
importants qui permettent d’accentuer ou de minimiser les 
hétérogénéités de composition. 

Les analyses physico-chimiques

Les glaçures des céramiques chinoises ont fait l’objet d’un 
très grand nombre d’études archéométriques et de nombreux 
ouvrages donnent les compositions chimiques des principaux 
types, comme par exemple l’ouvrage de Nigel Wood. La 
morphologie et la microstructure des glaçures, que ce soit en 
surface ou en profondeur, ont également été abondamment 
étudiées depuis plusieurs décennies. Dans les cas traités ici, 
ces études ont permis d’observer les recristallisations de 

surface des glaçures noires et brunes et d’en étudier la 
morphologie, mais ce n’est que récemment que la nature 
exacte de certains des cristaux formés a pu être identifiée. 
Une première étude cristallographique10 portant sur deux 
fragments de bols à glaçure noire de la région de Jianzhou, 
l’un de type « goutte d’huile » et l’autre « fourrure de lièvre », 
a montré que certains des cristaux d’oxydes ferriques obser-
vés en surface de couverte ne correspondaient pas à l’une des 
deux formes courantes que sont l’hématite (α-Fe2O3, struc-
ture rhomboédrique) et la maghémite (γ-Fe2O3, structure 
cubique). En combinant différentes techniques structurales 
et analytiques, les auteurs ont pu établir qu’il s’agissait de la 
forme rare, nommée epsilon (ε-Fe2O3), de structure ortho-
rhombique. Dans l’échantillon de type « goutte d’huile », ce 
polymorphe constitue même l’intégralité des cristaux 
d’oxydes ferriques, aucune autre forme n’a été identifiée. Ces 
cristaux de taille sub-micrométriques sont concentrés dans 
les gouttes (fig. 3). Une partie d’entre eux forme même de 
véritables réseaux bidimensionnels qui, en réfléchissant sélec-
tivement les différentes longueurs d’onde de la lumière 
visible, créent des couleurs interférentielles à la manière d’un 
réseau optique ou d’une fine couche d’huile déposée à la 
surface d’une flaque d’eau. Ils sont à l’origine des reflets irisés 
de ces décors. Cette étude a également permis de déterminer 
précisément le spectre Raman de la phase ε-Fe2O3 qui, jusque-
là, n’était pas connu en raison des difficultés de synthèse de 
cette phase ne permettant pas encore actuellement de l’obte-
nir pure. L’identification de son spectre Raman a permis de 
montrer qu’elle était présente dans des matériaux géolo-
giques et qu’il fallait la prendre en compte dans les études 
géomagnétiques11. 

La découverte de la phase epsilon dans des glaçures de 
deux bols Temmoku a amené des équipes d’archéométrie à 
s’intéresser de nouveau aux glaçures riches en fer. Une équipe 
chinoise a ainsi montré qu’elle était également l’unique phase 
ferrique présente à la surface d’une glaçure de type 
« or-violet » d’un vase de la dynastie Qing fabriqué à 
Jingdezhen sous le règne de Qianlong (1736-1795)12. Dans 
cette couverte, les cristaux de la phase epsilon sont distribués 
uniquement dans la partie supérieure de la glaçure en une 
structure en deux couches relativement régulières13. Une 

Fig. 3. Glaçure de type « goutte d’huile » avec, à gauche, l’observation d’une goutte  
en microscopie optique et, à droite, le détail d’une organisation de nanocristaux de ε-Fe2O3 
observé en microscopie électronique à balayage (électrons rétrodiffusés).

Fig. 4. Fragment du vase Ding étudié et observation en microscopie 
électronique à balayage (électrons rétrodiffusés) des cristaux ε-Fe2O3 

de surface.
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première couche, d’à peine un micromètre d’épaisseur, 
affleure en surface. Cette couche est constituée des plus gros 
cristaux. La seconde couche plus épaisse (quelques micro-
mètres), située à moins d’une dizaine de micromètres de la 
surface contient des cristaux plus petits dont la taille décroît 
avec la profondeur. Entre les deux couches, la matrice vitreuse 
est quasiment dépourvue de cristaux. Tout récemment, une 
autre équipe chinoise a identifié la phase epsilon comme 
phase majoritaire dans plusieurs glaçures de céramiques 
datées des dynasties Jin (1115-1234) et Yuan (1234-1368) du 
site de Qingliangsi (Henan)14.

Un fragment d’un des rares bols à glaçure noire de type 
Ding, daté de la dynastie des Song du Nord, est actuellement 
en cours d’analyse. Cette porcelaine présente une glaçure 
noire avec des zones de couleur brunâtre en surface (fig. 4). 
Comme dans les cas précédents, on observe une recristallisa-
tion en surface des oxydes de fer sous forme de cristaux sub-
micrométriques de la phase epsilon. La forme des cristaux et 
leur répartition en couches sont similaires à celles de la 
glaçure « or-violet » de la période Qianlong, à ceci près que 
les cristaux sont plus petits et que la deuxième couche est 
beaucoup plus épaisse (fig. 5). On observe également une 
décroissance de la taille des cristaux avec la profondeur. En 
revanche, la glaçure en dessous n’est pas transparente, 
comme celle de type « or-violet », mais noire, et la spectros-
copie Raman a confirmé la présence de magnétite dont les 
cristaux sont trop petits (< 100 nm) pour être observés en 
microscopie électronique à balayage.

Les perspectives en science des matériaux

Le polymorphe ε-Fe2O3 est, en raison de ses propriétés 
magnétiques (résonance magnétique à haute fréquence et 
champ coercitif très élevé), un matériau idéal (coût, toxicité 
et impact environnemental très faibles) pour des applications 

modernes dans le domaine du stockage 
haute densité et de la communication 
sans fil ultra rapide15. Le problème 
majeur limitant actuellement son utili-
sation provient de la difficulté à le 
synthétiser. Cette phase métastable est 
stabilisée par sa faible énergie de 
surface, ce qui limite la taille des cris-
taux, mais surtout la rend très sensible 
à son environnement. La taille des cris-
tallites n’est pas en soi un facteur limi-
tant pour les applications qui, en fait, 
requièrent uniquement des nanocris-
taux mais, bien que de nombreuses 
équipes de par le monde y travaillent, 
aucune des voies de synthèse proposées 
jusqu’à présent ne permet de l’obtenir 
suffisamment pure. Elle est toujours 
associée à l’hématite (α-Fe2O3) et/ou à 
la maghémite (γ-Fe2O3), en fonction de 

la voie de synthèse utilisée16. 
D’un point de vue plus fondamental, l’absence de cris-

taux de taille au moins micrométrique rend difficile l’étude 
de ses propriétés physiques, et notamment optiques et magné-
tiques, qui ne sont actuellement que partiellement connues. 
L’identification correcte de son spectre Raman n’a été 
possible que grâce à sa découverte dans la glaçure « goutte 
d’huile » de la céramique chinoise du xie siècle (fig. 3). À la 
surface de cette glaçure (voir paragraphe précédent), les cris-
taux de la forme epsilon ne sont pas mélangés à d’autres poly-
morphes et constituent, dans certaines zones, des réseaux 
bidimensionnels dans lesquels ils ont des orientations bien 
définies. Sans être de véritables monocristaux, ces réseaux en 
ont certaines des propriétés cristallographiques et peuvent 
être utilisés pour étudier l’anisotropie des propriétés 
physiques de la phase epsilon en fonction de ses directions 
cristallographiques. C’est actuellement le cas d’une étude qui 
cherche à préciser la symétrie des modes actifs en Raman et 
leurs conditions d’extinction.

La découverte plus systématique qu’attendue de la phase 
epsilon dans des glaçures de céramiques chinoises ouvre 
d’intéressantes perspectives en science des matériaux. En plus 
de permettre d’en préciser les propriétés physiques comme 
cela vient d’être évoqué, cette découverte pourrait ouvrir de 
nouvelles voies de synthèse. Toutes les configurations obser-
vées jusqu’à présent sont compatibles avec un processus de 
dissolution des oxydes de fer dans la glaçure et une migration 
du fer vers la surface lors de la montée en température, puis 
d’une recristallisation en surface sous forme d’oxyde ferrique 
lors du refroidissement. L’absence des autres formes (α et γ) 
plus stables dans certaines glaçures pourrait correspondre à 
une nucléation directe de l’oxyde ferrique sous la forme epsi-
lon. Une croissance de ces cristaux serait même possible 
d’après l’étude approfondie de la glaçure « or-violet » dont les 
cristaux ε-Fe2O3 ont des tailles dans leur plus longue longueur 
qui avoisinent le micromètre, soit près de dix fois la taille des 

Fig. 5. Observation par microscopie électronique à balayage (électrons rétrodiffusés) 
et étude par spectroscopie Raman en profondeur (en vue transverse) des oxydes de fer. 
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cristaux actuellement obtenus en laboratoire. Les synthèses 
en laboratoire ont confirmé la très forte influence du milieu 
ou du substrat dans lequel ou sur lequel on cherchait à faire 
croître la phase epsilon. La matrice vitreuse de ces glaçures 
semble être un milieu propice, mais compte tenu de sa 
complexité (près d’une dizaine d’éléments sans compter les 
traces), il est indispensable d’identifier ceux qui jouent un 
réel rôle. Les cristaux d’hématite et de maghémite formés lors 
de la cuisson de poterie ont rarement une formule pure Fe2O3. 
Une petite partie du fer est souvent substituée par un autre 
élément comme l’aluminium ou le titane. Ces deux éléments 
étant présents dans les glaçures chinoises, il n’est pas exclu 
qu’ils le soient également dans la phase epsilon et que la subs-
titution joue un rôle dans sa stabilité. Des études sont actuel-
lement en cours sur la phase epsilon des glaçures chinoises 
afin d’en déterminer les conditions d’apparition et la compo-
sition exacte, ceci dans le but de vérifier si ces informations 
pourraient aider à son développement pour des applications 
modernes. 

Conclusion

Dans ce court article, nous avons essayé de présenter les apports 
des dernières études archéométriques dans le domaine de la 
connaissance des glaçures chinoises riches en fer. La décou-
verte d’une forme rare d’oxyde ferrique (ε-Fe2O3) ouvre d’inté-
ressantes perspectives non seulement en histoire des 
techniques, mais également en science des matériaux. En 
raison des difficultés à obtenir cette phase epsilon, sa réparti-
tion spatiale, la forme et l’organisation de ses cristaux ainsi que 
la présence ou non des autres formes d’oxyde ferrique pour-
raient être de bons marqueurs technologiques dans l’étude des 
processus de fabrication de ces céramiques. 

Notes

1. Noble, 1965.
2. Sciau et al., 2006 ; Sciau et al., 2011.
3. Wood, 1999, p. 159-165.
4. Wood, 1999, p. 137-158.
5. Shi et al., 2017.
6. Liu et al., 2018.
7. Les fours de Ding de la province du 

Hebei, très connus pour leurs productions 
de porcelaines blanches à décors incisés, ont 
aussi produit des porcelaines à glaçure riche 
en fer très appréciées de la cour impériale. 

8. Liu et al., 2018.
9. Beurdeley, 2005, p. 137-138.
10. Dejoie et al., 2014.
11. Lee, Xu, 2018.
12. Liu et al., 2018.
13. Liu et al., 2018, figure 3.
14. Zhong et al., 2019.
15. Tucek et al., 2010.

 16. Lopez-Sanchez et al., 2016.
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